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Plati pro

jeden kus vyrobku

my

Nazov

Hodnota

Vyrobkova norma

Tiida 27.

Stuperi jakosti svaru

C dle CSN EN ISO 5817

Soucinitel hodnoty svarového spoje

0,7

Stupen pFesnosti svafence - tolerance

C dle CSN EN ISO 13920

Zakazka

Kusov

AQ-032-9600-1000 1

Metody kontroly 100 % VT
Kvalifikace svarece CSN EN 287-1
Poz. Nazov Material| Norma pol. Polotovar Rozmer |Cista hm.| Cislo vykresu |[Mnoz.
1 Sroub-M12-70 11 373 0,01  [Nakupovany diel| 2
2 Matica M12 Pozink DIN 934 0,014 [Nakupovany diel| 2
3 PodloZka pruzna 12 Pozink | DIN 127 B 0 Nakupovany diel| 2
4 Podlozka 12 Pozink | DIN 125-1 A 0,006 |Nakupovany diel| 4
5 Trubka na otaceni 11 373 | CSN 42 5715| TR 33,7x3,6_600 600 1,59 032-9600-1012 | 1
6 Objimka paky-svarenec 032-9600-1011 1
- 11 373
Polotovar Objednat Material Norma polotovaru Cista hmotnost Hruba hmotnost
Mierka: | Kreslil: Ing. Peter Droppa Nazov:
Modeloval: Paka na otaceni
1:5 Schvalil: Vykres ¢&.:
Datum: 2.8.2012 032-9600-1013
AQUAZTSTY L | Typ: Jefabek Verze vykresuB | Verze modelu: | LIST1/1
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